
 
 

CURRICULUM 

di 

ROBERTO RICCI 

 

 

 
 

Studi 
 

Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi  di Genova in data 09.06.1983  con 

il punteggio di 110/110 (centodiecicentodecimi) con lode e tesi a carattere applicativo   sulla 

geologia della Val Bisagno 

 

Diploma di Abilitazione alla Professione di Geologo presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” nella II sessione relativa all’anno 1984 

 

Diploma di specializzazione di “Esperto in pianificazione territoriale a scala di bacino” con 

votazione finale 9/10 a seguito del corso organizzato dalla Provincia di Genova con 

riconoscimento della qualifica “Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della 

conservazione dell’ambiente” Codice ISTAT 2.2.2.0 

 
Iscrizione ad Albi 

 

Iscrizione all’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria con il n° 135 in data  29.07.1986 

 

Iscrizione all’Albo Regionale della Liguria degli Esperti in Materia di Bellezze Naturali 

(L.R.21.8.91 n.20) 

 

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile di Genova per la categoria 

“GEOLOGI” 

 

Iscrizione all’Istituto Nazionale di Bioarchitettura col n° 727 



 

 

 

 

Partecipazione a Commissioni 
 

Membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Mignanego (GE) dal 1993 al 

2009 

 

Membro della Commissione Edilizia del Comune di Albissola Marina (SV) dal 1998 al 2003 

Membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Levanto (SP) dal 2002 al 2005 

Membro della Commissione Edilizia del Comune di Serra Riccò (GE) dal 2006 al 2012 

Membro della Commissione Edilizia del Comune di Mignanego (GE) dal 2010 al  2013 

Membro della III Commissione (Lavori pubblici – Edilizia – Opere Idrauliche – Giardini – Strade) 

della Circoscrizione Bassa Valbisagno – Comune di Genova dal 1997 al  2002 

 

Membro della VI Commissione (Lavoro e Ambiente) della Circoscrizione Medio Ponente – 

Comune di Genova dal 1997 al 2001 

 

Membro della Commissione Giudicatrice per i concorsi nazionali di progettazione  “Sei  progetti 

di riqualificazione ambientale in vari ambiti cittadini” per il Comune di Genova – Servizio 

Giardini e Foreste (1997) 

 

Partecipazioni a corsi 
 

Attestato di frequenza al 1° Corso di Aggiornamento Professionale  “Acquisizione  di  parametri 

di progetto attraverso case histories” tenutosi presso  il  Palazzo  Ducale  e l’Università di Genova 

dal 26/01 al 24/05/1996 

 

Partecipazione workshop “Malte ed intonaci antichi – Problemi di conservazione” tenutosi a 

Milano il 13 aprile 1996 

 

Attestato di frequenza e superamento esame del 1° livello del “Corso Nazionale di 

Bioarchitettura” nell’anno accademico 1997/98 

 

Attestato di frequenza al Corso di Formazione ed Aggiornamento  Professionale  “Progettazione 

ed esecuzione di opere con tecniche di ingegneria naturalistica e recupero ambientale” tenutosi 

presso la Scuola Edile Genovese nel  1998 

 

Attestato di frequenza al 1° Corso di Aggiornamento Professionale su “Caratterizzazione 

geotecnica dei terreni sciolti e la scelta dei parametri di progetto: fondazioni e pendii” tenutosi  a 

Genova il 10-11-12 marzo 1999 e organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi della  Liguria 



 

 

 

 

Attestato di frequenza al 2° Corso di Aggiornamento Professionale su “Stabilità dei pendii 

naturali ed artificiali in materiali sciolti” tenutosi a Genova il 10-11-12 novembre 1999 e 

organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria 

 

Attestato di frequenza al 3° Corso di Aggiornamento Professionale su “L'approccio 

metodologico ai problemi di stabilità in materiali sciolti” tenutosi a Genova il  8-9-10  novembre 

2000 e organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi della  Liguria 

 

Attestato di partecipazione al Corso di Valutazione e Gestione Ambientale nell'ambito del 

progetto europeo ECOPORT II tenutosi a Genova il 26 gennaio 2001 e  organizzato  dall’Ordine 

Regionale dei Geologi della Liguria 

 

Attestato di frequenza al 4° Corso di Aggiornamento Professionale su “La caratterizzazione 

geomeccanica degli ammassi rocciosi e la scelta dei parametri di progetto: pendii naturali e fronti 

di scavo” tenutosi a Genova il 15-16-17 maggio 2002 e organizzato dall’Ordine Regionale dei 

Geologi della Liguria 

 

Attestato di frequenza al 6° Corso di Aggiornamento Professionale su “L’approccio 

metodologico ai problemi di stabilità di pareti naturali e fronti di scavo in ammassi rocciosi: 

interventi di consolidamento e messa in sicurezza” tenutosi a Genova il  14-15-16  maggio 2003 

e organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi della  Liguria 

 

Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale su “Materiali lapidei e 

patrimonio monumentale ligure: dall’estrazione all’impiego” tenutosi a Genova il 17-18-19 

giugno 2004 e organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria e dal DIP.TE.RIS. 

dell’Università di Genova 

 

Attestato di frequenza al 7° Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale su 

“Microzonazione sismica e valutazione degli effetti di sito” tenutosi a Sestri Levante (Ge) nel 

novembre 2004 e organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi della  Liguria 

 

Attestato di frequenza al Seminario Didattico su “Criterio per l'utilizzo e la gestione delle    terre 

edelle rocce da scavo” tenutosi a Genova (Ge) nel maggio 2007  e  organizzato  dall’Ordine 

Regionale dei Geologi della Liguria 

 

Attestato di frequenza al Seminario Didattico su “Le nuove tecnologie dell'ingegneria 

naturalistica” tenutosi a Genova (Ge) nel  giugno  2007 e organizzato dall’Ordine Regionale  dei 

Geologi della Liguria 

 

Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento su “Tecniche di stabilizzazione dei versanti in 

roccia” tenutosi a Genova (Ge) il 02-03-04 aprile 2008 e organizzato dall’Ordine Regionale dei 

Geologi della Liguria 

 

Attestato di frequenza al Workshop su “Utilizzo delle onde superficiali  per  la  caratterizzazione 

di sito: profilo verticale della velocità delle onde di taglio e calcolo Vs30” 



 

 

 

 

tenutosi a Genova (Ge) il 11 aprile 2008 e organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi    della 

Liguria 

 

Attestato di frequenza al Seminario su “Fragilità territoriale e  mitigazione  del  rischio”  tenutosi 

ad Albenga (Sv) il 11 giugno 2008 e organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria 

 

Attestato di frequenza al Seminario su “Gestione e utilizzo delle terre e rocce da scavo”  tenutosi 

a Genova (Ge) il 17 aprile 2009 e organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi    della Liguria 

 

Attestato di frequenza alla Giornata di Studio su “Norme tecniche per le costruzioni” tenutosi  ad 

Albenga (Sv) il 12 giugno 2009 e organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria 

 

Attestato di partecipazione al 2° Forum degli Ordini Regionali e del Consiglio Nazionale dei 

geologi su “Norme tecniche per le costruzioni - Linee Guida” tenutosi a Firenze (Fi) il 21 gennaio 

2011 e organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi della  Liguria 

 

Attestato di partecipazione alla Giornata Formativa su “Tecnica sismica passivae attiva a stazione 

singola” tenutosi a Mogliano Veneto (Tv) il 13 ottobre  2011 

 

Attestato di partecipazione al Convegno su “Geologia urbana di Genova” tenutosi a Genova (Ge) 

il 28 ottobre 2011 

 

Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale su “L'ufficio  di  Direzione 

Lavori con specifici riferimenti al ruolo dei geologi” tenutosi a Genova (Ge) il 18-  25 maggio e 

1 giugno 2012 e organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi della  Liguria 

 

Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento Professionale su “Analisi e progettazione 

geotecnica degli interventi di consolidamento e stabilizzazione dei versanti in frana” tenutosi     a 

Genova (Ge) il 11 luglio 2014 e organizzato dall’Ordine Regionale  dei  Geologi  della  Liguria 

 

Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento Professionale su “Progettazione geotecnica 

delle opere di sostegno non strutturali” tenutosi a Genova (Ge) il 11 settembre 2015 e organizzato 

dall’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria 

 

Docenze 

 

Collaborazione al corso di Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi (titolare prof. T. 

Mannoni) della Facoltà di Architettura di Genova. 

 

Docenze nell'ambito dei seguenti corsi organizzati presso la Facoltà di Architettura di Genova con 

la collaborazione dell'ISCUM: 
Corso breve di Archeologia dell'Architettura; 



 

 

 

 

Corso Intensivo di Archeologia dell'Architettura per le Scuole di Restauro dei  Monumenti. 

 

Correlazione alla Tesi di Laurea “I valori ambientali come indirizzi strategici nella pianificazione 

territoriale: indagine sull’evoluzione antropica e sulla vulnerabilità  idrogeologica in Val 

Varenna. Proposta di riqualificazione urbanistica e recupero del territorio”. Relatore Prof. Arch. 

Giuliano Forno. Candidato: Simona Badi. A.A.  1994/95 

 

Correlazione alla Tesi di Laurea “La decorazione a stucco, documentazione e conservazione. 

L’esempio di Palazzo Lomellino Podestà in Strada Nuova”. Relatore Prof. P. Marchi.  Candidati: 

Antonello Modugno, Laura Orengo. A.A.  1995/96. 

 

1991 – N° 4 ore Corso “Tecnico del recupero di beni immobili di valore storico ed artistico” – 

Ente Scuola Edile della Provincia di Savona 

 

1991 – N° 6 ore Corso “Tecnici del restauro beni storici ed artistici” – Ente Scuola Edile 

Genovese 

 

1991 – N° 4 ore Corso “Addetto al rilievo ed analisi di siti di interesse storico ed ambientale” 

– Istituto Regionale ligure “F. Santi” 

 

1992 – N° 4 ore Corso “Operatore restauro materiali lapidei” – ENAIP  Liguria 

 

1993 – N° 60 (di cui 48 per stage) ore Corso “Tecnici del restauro di beni immobili ed  artistici” 

– Scuola Edile Imperia 

 

1993 – N° 8 ore Corso “Tecnico del recupero edilizio” - Ente Scuola Edile della Provincia di 

Savona 

 

1993 – N° 4 ore Corso “Tecnico restauro facciate” - Ente Scuola Edile Genovese 1993 

– N° 2 ore Corso “Diagnostica del recupero” - Ente Scuola Edile  Genovese 

1996 – N° 6 ore Corso “Tecnico del recupero di beni ambientali” - Ente Scuola Edile della 

Provincia di Savona 

 

1996 – Intervento seminariale 2° Corso di introduzione alla ricerca storica interdisciplinare 

“L’archeologia del costruito” – Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione  Ingauna 

 

1997 – N° 28 ore Corso “Tecnico della conservazione e del restauro di materiali lapidei” – 

ENAIP Liguria 

 

1998 – N° 11 ore Corso “Tecnico del recupero del patrimonio architettonico, storico e 

monumentale” – Scuola Edile Imperia 

 

1998 – Intervento seminariale progetto “Acquedotto storico” – Comune di Genova – Laboratorio 

Rinaldo Sanna 



 

 

 

 
 

1998 – N° 4 ore Corso “I muri di contenimento a secco” – Istituto Regionale per l’Istruzione 

Professionale Agricola della Liguria 

 

1999 – Intervento nell’incontro di studio “Gli stucchi altomedievali di San Fruttuoso di Camogli” 

– Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica della Liguria – 

Museo di Sant’Agostino 19 febbraio 1999 

 

2000 – Intervento "Le prove di laboratorio sui materiali: analisi ed indicazioni" nel seminario  “I 

materiali ed il restauro: linee guida di intervento” – Ordine degli Architetti della Provincia   di 

Genova – Commissione Tigullio – Chiavari (Ge) 16 giugno  2000 

 

2000 – N° 8 ore Corso “Tecnico del recupero e del restauro edile” – Scuola Edile  Spezzina 

 

2000 – N° 8 ore Corso “Esperto in pianificazione territoriale a scala di bacino” – Scuola Edile 

Imperia 

 

2000 – N° 25 ore Corso “Operatore specializzato nella lavorazione dell’ardesia” – Centro di 

Formazione Professionale G. Pastore di Imperia 

 

2001 – N° 8 ore Corso “Tecnico del recupero e del restauro edile” – Scuola Edile Spezzina 

2002 – N° 24 ore Corso “Muratore della pietra” – Scuola Edile  Imperia 

A.A. 2002/03 – Docente a contratto per l’insegnamento di “Caratterizzazione dei materiali  litici 

e litoidi” integrativo del Laboratorio di Restauro dei Monumenti B del Corso di Laurea    in 

Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di  Genova 

 

2003 – N° 4 ore Corso “Decoratore di facciate” – Scuola Edile  Imperia 

 

2003 – N° 10 ore Corso “La colorazione delle superfici edilizie” – Comune di Campo  Ligure 

 

A.A. 2003/04 – Docente a contratto per l’insegnamento di “Caratterizzazione di  pietre  e leganti 

per la loro conoscenza e conservazione” integrativo del Laboratorio di Restauro dei Monumenti 

A, B e C del Corso di Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Genova 

 

2004 – N° 4 ore Corso “Tecnico del recupero e del restauro edile” – Scuola Edile Spezzina 

2004 – N° 4 ore Corso “Progetto integrato decoratore di facciate” – Scuola Edile  Imperia 

A.A. 2004/05 – Docente a contratto per l’insegnamento di “Caratterizzazione di  pietre  e leganti 

per la loro conoscenza e conservazione” integrativo del Laboratorio di Restauro dei Monumenti 

A, B e C del Corso di Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Genova 



 

 

 

 

2005 – N° 4 ore Corso “Tecnico del recupero e del restauro edile” – Scuola Edile  Spezzina 

 

2005 – N° 12 ore Corso “Progetto integrato conduttori e manutentori di macchine operatrici di 

cantiere” – Scuola Edile Imperia 

 

2005 – N° 20 ore Corso “Direzione tecnica di cantiere” – Scuola Edile  Imperia 

 

2005 – N° 4 ore Corso “Master in tecniche di scavo archeologico” – Scuola Edile  Imperia 

 

A.A. 2005/06 – Docente a contratto per l’insegnamento di “Caratterizzazione di  pietre  e leganti 

per la loro conoscenza e conservazione” integrativo del Laboratorio di Restauro dei Monumenti 

A, B, C e D del Corso di Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Genova 

 

A.A. 2006/07 – Docente a contratto per l’insegnamento di “Caratterizzazione di  pietre  e leganti 

per la loro conoscenza e conservazione” integrativo del Laboratorio di Restauro dei Monumenti 

A, B e C del Corso di Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Genova 

 

A.A. 2008/09 – Docente a contratto per l’insegnamento di “Caratterizzazione di  pietre  e leganti 

per la loro conoscenza e conservazione” integrativo del Laboratorio di Restauro dei Monumenti 

A, B e C del Corso di Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Genova 

 

A.A. 2009/10 – Docente a contratto per l’insegnamento di “Caratterizzazione di  pietre  e leganti 

per la loro conoscenza e conservazione” integrativo del Laboratorio di Restauro dei Monumenti 

A, B e C del Corso di Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Genova 

 

A.A. 2010/11 – Docente a contratto per l’insegnamento di “Caratterizzazione di  pietre  e leganti 

per la loro conoscenza e conservazione” integrativo del Laboratorio di Restauro dei Monumenti 

A, B e C del Corso di Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Genova 

 

2016 – Intervento seminariale “Malte in Liguria: analisi tra datazioni, degrado e ... missioni 

impossibili” in occasione del quarantennale dell'ISCUM “La malta di calce: una ricerca che 

cambia” organizzato da ISCUM e DSA 

 

Pubblicazioni 
 

“Composizione e datazione delle malte e degli intonaci in Liguria. Nota 1” in Archeologia 

Medievale XVI (1989) 

“Il Castrum tardo-antico di S. Antonino di Perti, Finale Ligure (Savona): terze notizie preliminari 

sulle campagne di scavo 1982-1991: 6-Analisi delle malte; 7-La cava in pietra di Finale di S. 

Antonino di Perti” in Archeologica Medievale XIX  (1992) 



 

 

 

 

“Gli intonaci e le loro finiture” in “Archeologia della città. Genova. Palazzo Ducale”  (1992) 

“I calcestruzzi alla porcellana in Liguria: analisi ottiche” in Atti del Convegno di Studi: 

Calcestruzzi antichi e moderni: Storia, Cultura e Tecnologia, Bressanone  1993 

“Caracteristiques chimiques-physiques et techniques des minerals tires des donnees geologiques-

mineralogiques” in Atti del Convegno: Architecture de terre - Terra ‘93, Silves (Portogallo) 1993 

“L’assetto geologico di Genova” in Catalogo della Mostra: La città ritrovata – Archeologia 

urbana a Genova 1984-1994 

“La morfologia originale del sito di San Donato-Piazza delle Erbe” in Catalogo della Mostra: 

La città ritrovata – Archeologia urbana a Genova  1984-1994 

“Analisi delle malte e dei materiali lapidei dei resti dell’acquedotto romano in Via delle Ginestre” 

in Catalogo della Mostra: La città ritrovata – Archeologia urbana a Genova 1984- 1994 

“Piazza della Vittoria: analisi delle malte e delle murature” in Catalogo della Mostra: La città 

ritrovata – Archeologia urbana a Genova 1984-1994 

“Verso una storia dello sfruttamento della risorsa idrica in Val Polcevera – Divisione in zone 

storiche: il problema della localizzazione” in Studi e Ricerche del Comune di Campomorone 10-

11 (1994/95) 

“Composizione e datazione delle malte e degli intonaci in Liguria. Nota 2” in Archeologia 

dell’Architettura III (1998) 

“Il battistero di San Giovanni alle Fonti di Milano. Un caso di studio archeologico- 

archeometrico” in Archeologia dell’Architettura III (1998) 

“La Pietra di Finale – Inquadramento geologico, caratteristiche petrografiche e caratteristiche 

fisiche” in Recuperare l’edilizia n° 4 – Luglio 1998 

“Le Oficalci della Liguria – Inquadramento geologico, caratteristiche petrografiche, 

caratteristiche fisiche e problemi di degrado” in Recuperare l’edilizia n° 6 – Novembre  1998 

“Malte ed intonaci” in “Il Castello di Rapallo – Progetto di Restauro”  (1999) 

“Esiti del restauro della Casa di Cristoforo Colombo in Genova. A dieci anni dall'intervento 

analisi e valutazioni: 3.Verifica dell'efficacia degli interventi” in Atti del Convegno di Studi:  La 

prova del tempo: verifiche degli interventi per la conservazione del costruito, Bressanone 2000 

“La chiesa romanica di San Paragorio a Noli (Sv): archeologia di un monumento restaurato: 5. 

Analisi mineralogiche e petrografiche dei materiali” in Archeologia dell’Architettura  IV  (2000) 

“Tecniche e materiali da costruzione: la cava di pietra di Finale di S. Antonino di Perti e le malte” 

in S. Antonino: un insediamento fortificato nella Liguria Bizantina, Istituto Internazionale di 

Studi Liguri, Collezione di monografie preistoriche ed archeologiche, Bordighera 2001 



 

 

 

 

“La composizione degli stucchi a Genova tra Cinquecento e Novecento: 2. La composizione degli 

stucchi” in  Atti del Convegno  di Studi:  Lo  stucco: Cultura, Tecnologia,     Conoscenza, 

Bressanone 2001 

“Gli stucchi di Palazzo Spinola-Pessagno a Genova. Un caso peculiare del rapporto fra stucco   e 

ambiente. Analisi dei componenti e dei processi di trasformazione: 4. Analisi delle malte  nelle  

varie  epoche  d'intervento”  in  Atti  del  Convegno  di  Studi:  Lo  stucco:  Cultura, 

Tecnologia, Conoscenza, Bressanone 2001 

“I Palazzi di Via Garibaldi - Il restauro delle facciate: le analisi dei materiali” in Arkos   Speciale 

G8, supplemento ad Arkos n° 1/2001 

“Restaurare o conservare - Il restauro della Casa di Cristoforo Colombo a Genova: diagnosi 

sull'umidità” in Presenza tecnica n° 169/marzo 2001 

“Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di alcune malte e di intonaci da edifici 

medievali dell’area pedemontana del Matese” in S.Angelo di Ravecanina, un insediamento 

medievale nel Sannio Alitano, in Quaderni Campano-Sannitici, II,  2001 

“Metodologia sperimentale per la valutazione dello stato di conservazione di pavimentazioni 

esterne eseguite con tecnica a mosaico in pietra. Il mosaico in ciottoli del Palazzo dell’Antica 

Farmacia di Bogliasco (Ge): Analisi mineralogico-petrografica” in Atti del Convegno di Studi: 

I mosaici: Cultura, Tecnologia, Conservazione, Bressanone  2002 

“Le malte nell’Altomedioevo a Lucca” in Modi di costruire a Lucca nell’Altomedioevo, una 

lettura attraverso l’archeologia dell’architettura, Biblioteca del Dipartimento di Archeologia e 

Storia delle Arti – Sezione di Archeologia dell’Università di Siena, 5,  2002 

“Il marmo di Cottanello – Inquadramento geologico e caratteristiche petrografiche” in Arkos   

n° 2 – Aprile/Giugno 2003 

“Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte” in Nora area C, scavi 1996-1999,   

a cura di B. M. Giannattasio, Ed. Brigati, Genova  2003 

“Come riconoscere i materiali litici coerenti” in Recupero e restauro degli edifici storici –  

Guida pratica al rilievo ed alla diagnostica, di Stefano Musso, Ed. EPC Libri,  2004 

“Sperimentazioni nelle facciate genovesi dei primi del novecento: Analisi dei materiali” in   Atti 

del Convegno di Studi: Architettura e materiali del novecento: Conservazione, Restauro, 

Manutenzione, Bressanone 2004 

“Decorazioni di pietra artificiale: ornamento, innovazione e degrado: 4.Analisi dei materiali”  in  

Atti  del  Convegno  di  Studi:  Architettura  e  materiali  del  novecento:      Conservazione, 

Restauro, Manutenzione, Bressanone 2004 

“Nota sui materiali di alcuni ponti in pietra della Valle di Neirone” in Neirone: natura, storia, arte, 

Neirone 2004 

“The use of metakaolinite as hydraulic agent of aerial lime plasters and  mortars. The case  

study of Genoa (Italy)” in Historical Mortars Conference, Lisbona,  2008 

“Analisi dei materiali litici” e “Analisi delle malte” in Monte S. Elena (Berteggi – Sv): un sito 

ligure d’altura affacciato sul mare – scavi 1999-2006, Ed. All’Insegna del Giglio,  2009 



 

 

 

 

“Le diagnostiche petrografiche” in Il restauro della cupola della Cattedrale di San Lorenzo - 

Galeazzo Alessi a Genova, Ed. Sagep, 2018 

“L'uso dell'analisi mineralogico-petrografica dell'aggregato per lo studio e la datazione delle 

malte storiche” in Archeologia dell’Architettura XXIV (2019) 

 

Collaborazioni scientifiche 

Dal 1986 presso lo SMAA, Settore di Mineralogia Applicata  all’Archeologia  del  Dipartimento 

di Scienze della Terra dell’Università di Genova, a ricerche sui materiali da costruzione 

riguardanti l’analisi, la datazione ed il restauro per la Facoltà di Architettura dell’Università di 

Genova; in particolare il sottoscritto esegue analisi a vario grado di approfondimento su malte ed 

intonaci e sui materiali lapidei da  costruzione 

 

Dal 1990 con la Soprintendenza Archeologica della Liguria per la quale ha eseguito incarichi 

professionali riguardanti gli studi geologici per la valutazione e la conservazione di beni 

archeologici sul territorio ligure 

 

Dal 1990 membro dell'ISCUM (Istituto di Storia della Cultura Materiale,  Genova) 

 
Attività professionale 

Nell’ambito della propria attività il sottoscritto ha eseguito le seguenti  prestazioni  professionali, 

realizzate dallo stesso o personalmente o in associazione con altri professionisti, inerenti lo studio 

delle malte e dei materiali lapidei: 

 

1 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci costituenti il 

complesso monumentale di Santa Maria in Passione – Comune di Genova (Ge) –  1993. 

2 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci costituenti il 

“Pozzo di Giano” in Piazza Sarzano – Comune di Genova (Ge) –  1993. 

3 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e costituenti l’anfiteatro romano di 

Luni – Comune di Sarzana (Sp) – 1993. 

4 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci del palazzo di Vico 

Lepre 9 – Comune di Genova (Ge) – 1993. 

5 Analisi conoscitive sulla Torre Carlo V – Comune di Martinsicuro (Te) –  1993. 

6 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e dei materiali lapidei costituenti  i 

resti dell’acquedotto romano in Via delle Ginestre – Comune di Genova (Ge) –  1994. 

7 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del palazzo di Via Palestro  10 

– Comune di Genova (Ge) - 1994. 

8 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte, degli intonaci e dei materiali 

lapidei costituenti la muratura dei resti dell’edificio da spettacolo romano di San Donato in Piazza 

delle Erbe – Comune di Genova (Ge) – 1995. 

9 Analisi mineralogico-petrografiche dei materiali ceramici e di altri materiali prelevati dallo 

scavo archeologico di Statale – Comune di Ne (Ge) – 1996. 

10 Analisi degli intonaci della scalinata di Via Palestro - Comune di Genova (Ge) –  1996. 



 

 

 

 

11 Caratterizzazione mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci ed analisi dei pigmenti 

costituenti le facciate degli edifici di Via della Rovere – Comune di Albisola Superiore (Sv) – 

1996. 

12 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci prelevati dal 

Porticato Brignardello – Comune di Lavagna (Ge) –  1996. 

13 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte dei ponti romani della Val 

Quazzola – Comune di Quiliano (Sv) – 1996. 

14 Analisi degli intonaci ad affresco dell’edificio di Via Dante 56-58 – Comune di Lavagna (Ge) 

– 1996. 

15 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di n° 4 campioni prelevati dall’abitazione  del 

custode in Via Donato Somma 84 – Comune di Genova (Ge) –  1996. 

16 Caratterizzazione mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci ed analisi dei 

pigmenti della facciata di un edificio di Via Garibaldi – Comune di Ventimiglia (Im) – 1996.  17 

Analisi storico-archeologica di Villa Guelfi-Serena-Custo – Via del  Boschetto  6  –  Comune di 

Genova (Ge) – 1996. 

18 Indagine conoscitiva su intonaci e decorazioni di Villa Durazzo – Comune di Santa 

Margherita Ligure (Ge) – 1997. 

19 Diagnosi archeologica della Chiesa di Santa Caterina in Finalborgo – Comune di Finale 

Ligure (Sv) – 1997. 

20 Analisi degli intonaci degli atri e dei vani scala del condominio di Via Vesuvio 12-12A – 

Comune di Genova (Ge) – 1997. 

21 Analisi stratigrafica degli intonaci della controfacciata della Basilica di San Salvatore dei 

Fieschi – Comune di Cogorno (Ge) – 1997. 

22 Caratterizzazione degli intonaci dell’edificio di Via Lamarmora 3 – Comune di  Rapallo (Ge) 

–1997. 

23 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della  canonica della Chiesa   di 

Santa Maria Immacolata – Pegli – Comune di Genova (Ge) –  1997. 

24 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci della Chiesa di san 

Marco di Valsecca – Comune di Valsecca (Bg) –  1997. 

25 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dei prospetti sud ed ovest del 

civ. n. 28 di Via XX Settembre – Comune di Genova (Ge) –  1997. 

26 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di n° 2 campioni prelevati dalla facciata  della 

chiesa di Romaggi – Comune di san Colombano Certenoli (Ge) –  1997. 

27 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci e delle decorazioni della 

facciata della Chiesa di San Pietro in Via Untoria – Comune di Savona (Sv) –  1997. 

28 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci ed analisi dei 

pigmenti di un edificio di Via Don Minzoni – Comune di Varazze (Sv) –  1997. 

29 Analisi dei campioni prelevati dal fabbricato facente parte del piano di zona di Quarto – 

Settore 1 – Comparto 5A - Comune di Genova (Ge) –  1997. 

30 Caratterizzazione mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci ed analisi dei 

pigmenti di un edificio tra Via Collabassa e Passaggio Colla – Comune di Ventimiglia (Im) – 

1997. 

31 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Villa Rizzi – Comune di 

Sestri Levante (Ge) – 1997. 

32 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del Convento di Monte Carmelo 

– Comune di Loano (Sv) – 1997. 



 

 

 

 

33 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di malte ed intonaci della Chiesa di San 

Michele Arcangelo a Pegazzaro – Comune di La Spezia (Sp) –  1998. 

34 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte del Ponte di Zinola – Comune   di 

Savona (Sv) – 1998. 

35 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa di Santa Maria 

Maddalena – Comune di Cisano sul Neva (Sv) – 1998. 

36 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci dei civv. 41-43  di 

Via Bachelet – Comune di Sant’Olcese (Ge) –  1998. 

37 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale dell’intonaco della facciata di Via Casaccia  8 

– Comune di Genova (Ge) – 1998. 

38 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte di un edificio di nuova costruzione 

in Via Cavour – Comune di Bogliasco (Ge) –  1998. 

39 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dell’Oratorio  di  San Bernardo 

in Portio – Comune di Vezzi Portio (Sv) –  1998. 

40 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte ed esame dei materiali lapidei  del 

monumento funerario romano detto il Pilone – Comune di Albenga (Sv) –  1998. 

41 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale dell’intonaco della facciata e del vano scala 

del civ. 8 di Piazza de Franchi – Comune di Genova (Ge) –  1999. 

42 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di un campione di malta proveniente dagli 

interventi di manutenzione in corso in Via Pareto 8 – Comune di Genova (Ge) –  1999. 

43 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni del civ. 36 di Salita  San 

Nicolò – Comune di Genova (Ge) – 1999. 

44 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale ed analisi del colore di malte ed intonaci del 

Castelletto Ghio – Comune di Lavagna (Ge) – 1999. 

45 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale dell’intonaco ed analisi del colore di una 

cappella della Chiesa di San Giovanni Battista e San Giacomo – Comune di Savona (Sv) – 1999. 

46 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci interni dell’Oratorio dei Santi 

Giacomo e Filippo in San Pietro d’Olba – Comune di Urbe (Sv) –  1999. 

47 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del Convento di Monte Carmelo 

– Comune di Loano (Sv) – 1999. 

48 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di n. 3 campioni di intonaco prelevati nel 

cimitero di Varazze – Comune di Varazze (Sv) –  1999. 

49 Analisi relative ai materiali del Castello di Rapallo – Comune di Rapallo (Ge) –  1999. 

50 Analisi relative alla diagnosi del degrado delle murature della Casa di Colombo – Comune di 

Genova (Ge) – 1999. 

51 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte del Castello Dragone – Comune di 

Camogli (Ge) – 1999. 

52 Indagine conoscitiva sugli intonaci interni della Loggia dei Mercanti –  Comune  di  Levanto 

(Sp) – 1999. 

53 Indagine umidostatica di alcune murature interne del Teatro Mallone – Comune di Genova 

(Ge) – 1999. 

54 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dei prospetti dell’edificio di 

Vico Carlone 2 – Comune di Genova (Ge) – 1999. 

55 Analisi per la ricerca di amianto per ditte specializzate – 1999. 



 

 

 

 

56 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di malte ed intonaci degli  scavi  archeologici 

della Fortezza del Priamar – Comune di Savona (Sv) –  1999. 

57 Analisi mineralogica delle efflorescenze su un prospetto del civ. 36 di Salita San Nicolò – 

Comune di Genova (Ge) – 2000. 

58 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di un campione di malta proveniente da 

Palazzo Spinola Pessagno – Comune di Genova (Ge) –  2000. 

59 Analisi dei campioni di intonaco prelevati in Via Fava Greca – Comune di Genova (Ge) – 

2000. 

60 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di un campione d’intonaco  di  Regione  Vallà 

8 – Casa Carcheri – Loc. Campochiesa – Comune di Albenga (Sv) –  2000. 

61 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale dell’intonaco ed analisi del colore della 

cappella laterale destra della Chiesa di San Giovanni Battista e San Giacomo – Comune di 

Savona (Sv) – 2000. 

62 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale dell’intonaco ed analisi del colore esterno 

della cappella dell’ex complesso conventuale Giosuè Signori in Corso Firenze 56r – Comune  di 

Genova (Ge) – 2000. 

63 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale dell’intonaco dello stemma sul prospetto est di 

Villa Durazzo – Comune di Santa Margherita Ligure (Ge) –  2000. 

64 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di alcune malte ed intonaci dell’area 

pedemontana del Matese – Province di Caserta e Benevento –  2000. 

65 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni del civico n. 1 di 

Piazzetta Firpo - Comune di Genova (Ge) - 2000. 

66 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte della piscina dei Bagni Italia - 

Comune di Genova (Ge) - 2000. 

67 Analisi mineralogico-petrografiche e petrofisiche di supporto al progetto per la 

ristrutturazione ex colonia da riattare a scuola materna - Comune di Ispica (Rg) -  2000. 

68 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale ed analisi del colore di un intonaco proveniente 

da S. Michele di Trebbiano - Comune di Sarzana (Sp) -  2000. 

69 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni della cappella  di  Santa 

Maria Santissima del Carmine - Comune di Bormida (Sv) -  2000. 

70 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni di Villa Durazzo - 

Comune di Santa Margherita Ligure (Ge) - 2000. 

71 Analisi delle lesioni del civ. n. 35 di Via Zara - Comune di Genova (Ge) -  2000. 

72 Rilievo delle stratigrafie ed analisi dei pigmenti nel Teatro G. Chiabrera - Comune di Savona 

(Sv) - 2000. 

73 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale dell'intonaco della facciata dell'Oratorio di 

San Giovanni Battista - Comune di Riva Ligure (Im) -  2000. 

74 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci di Palazzo 

Senarega in Piazza Senarega - Comune di Genova (Ge) -  2000. 

75 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della facciata del Palazzo 

Vescovile - Comune di Savona (Sv) - 2000. 

76 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci del Chiostro di 

San Giorgio - Comune di Moneglia (Ge) - 2000. 

77 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte delle volte dell'edificio Galata - 

Comune di Genova (Ge) - 2000. 



 

 

 

 

78 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della facciata  lato  Via  Orefici 

del Palazzo del Carretto - Comune di Savona (Sv) -  2000. 

79 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci del Forte di  Santa 

Tecla - Comune di Genova (Ge) - 2000. 

80 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del Castello Sem Benelli - 

Comune di Zoagli (Ge) - 2000. 

81 Analisi dei materiali ed osservazioni sul degrado del ponte sifone sul Torrente Veilino - 

Comune di Genova (Ge) - 2000. 

82 Esame degli intonaci dell'edificio di Via Gropallo 4 - Comune di Genova (Ge) -  2000. 

83 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte prelevate  dai  resti  del  molo sotto 

l'edificio del Cembalo nel Porto Antico - Comune di Genova (Ge) -  2000. 

84 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci dei prospetti del 

civico 19 di Via Corsica - Comune di Genova (Ge) - 2001. 

85 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di alcuni intonaci provenienti da Palazzo 

Cattaneo Adorno - Comune di Genova (Ge) - 2001. 

86 Diagnosi archeologica all'interno della "Casa di Colombo" - Comune di Genova (Ge) -  2001. 

87 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del palazzo al civico 33 di Corso 

Firenze - Comune di Genova (Ge) - 2001. 

88 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa dei SS. Pietro e 

Paolo - Loc. Voze - Comune di Noli (Sv) - 2001. 

89 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci della Chiesa 

Parrocchiale di Rhemes St. Georges - Comune di Rhemes (Ao) -  2001. 

90 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci dei prospetti del 

Padiglione Specialità dell’Ospedale San Martino - Comune di Genova (Ge) -  2001. 

91 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dei prospetti dei  palazzi di  Via 

San Lorenzo - Comune di Genova (Ge) - 2001. 

92 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci del Palazzo del 

Mercato Vecchio - Comune di Verona (Vr) - 2001. 

93 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del Civ. N. 45 di Via della  Ne’ 

- Comune di Recco (Ge) - 2001. 

94 Analisi stratigrafica delle coloriture presso appartamento in Casa Restani – Comune di 

Levanto (Sp) – 2001. 

95 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del Castello di Garlenda - 

Comune di Garlenda (Sv) - 2001. 

96 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte, degli intonaci e dei materiali 

lapidei dell’Edificio Galata - Comune di Genova (Ge) - 2001. 

97 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del Palazzo Comunale  di Santa 

Margherita Ligure - Comune di Santa Margherita Ligure (Ge) -  2001. 

98 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del prospetto principale del civ. 

26 di Via Giustiniani - Comune di Genova (Ge) – 2001. 

99 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dell’appartamento  della  “Casa 

con resti di torre e loggia medievale” sito in Via Bernardo Ricci 3 secondo piano - Comune di 

Albenga (Sv) – 2001. 

100Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci interni della Parrocchia dei  SS. 

Matteo e Gregorio - Comune di Pietrabruna (Im) - 2001. 



 

 

 

 

101Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dei prospetti del civico n. 41 di 

Salita Superiore San Rocchino - Comune di Genova (Ge) –  2001. 

102 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci dei prospetti  Sud 

ed Est del civ. 16 di Via Malaspina - Comune di Genova (Ge) –  2002. 

103 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci del Chiostro    del 

Convento di San Bernardino - Comune di Albenga (Sv) –  2002. 

104Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte del Castello di Prelà - Comune  di 

Vasia (Im) - 2002. 

105Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del prospetto Nord del 

camminamento delle mura di Loano tra il Palazzo Doria e la Torre Pentagonale - Comune di 

Loano (Sv) – 2002. 

106 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di alcuni campioni di malta prelevati dal 

Castello Locella – Loc. Calvisio - Comune di Finale Ligure (Sv) –  2002. 

107Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli  intonaci  del  campanile della  Chiesa 

di Santa Maria Assunta – Loc. Lemeglio - Comune di Moneglia (Ge) –  2002. 

108 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni della Chiesa di San 

Nicola - Comune di Mallare (Sv) – 2002. 

109 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del prospetto principale 

dell’Oratorio della SS. Trinità - Comune di Lavagna (Ge) –  2002. 

110 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci ed analisi dei pigmenti del 

prospetto principale della Chiesa di San Tommaso del Curlo - Comune di Leivi (Ge) – 2002. 111 

Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dei prospetti del civico n. 41 di 

Salita Superiore San Rocchino - Comune di Genova (Ge) –  2002. 

112 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte dell’edificio di Via San Bernardo 

16 - Comune di Genova (Ge) – 2002. 

113 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte dell’edificio di Via San Bernardo 

18 - Comune di Genova (Ge) – 2002. 

114 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte prelevate dalla Badia  di  Tiglieto 

- Comune di Tiglieto (Ge) – 2002. 

115Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte del Castel Gavone - Comune di 

Finale Ligure (Sv) – 2002. 

116 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dell’edificio Capo d’Arco - 

Comune di Portoazzurro (Li) – 2002. 

117 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci ed analisi dei pigmenti del 

campanile della Chiesa di Nostra Signora del Carmine – Loc. Prati di Mezzanego - Comune    di 

Mezzanego (Ge) – 2002. 

118 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte del campanile della Chiesa di 

Nostra Signora Assunta – Loc. Finalpia - Comune di Finale Ligure (Sv) –  2002. 

119 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dell’abside della Chiesa di 

Santa Maria Assunta – Loc. Mezzanego Alta - Comune di Mezzanego (Ge) –  2002. 

120 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci dell’edificio di 

Corso Italia 26 - Comune di Genova (Ge) – 2002. 

121 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Torre di Palazzo 

Carpaneto in Piazza Montano, 4 - Comune di Genova (Ge) –  2002. 

122 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Villa Buonaparte – Via 

Aurelia di Levante 37 - Comune di Cogoleto (Ge) – 2002. 



 

 

 

 

123 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dei prospetti del palazzo di 

Viale Aspromonte 19 - Comune di Genova (Ge) – 2002. 

124 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del prospetto principale di 

Palazzo Grimaldi Brignole in Vico San Luca 4 - Comune di Genova (Ge) –  2002. 

125 Analisi mineralogico-petrografica dell’intonaco e stratigrafia dei pigmenti di un affresco  di 

Villa Zirio - Comune di Sanremo (Im) – 2002. 

126 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di un campione d’intonaco del cornicione 

della cupola della Chiesa di San Giacomo - Comune di Savona (Sv) –  2002. 

127 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della facciata della Chiesa di 

San Maurizio - Comune di Neirone (Ge) – 2002. 

128 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa di Santa Maria 

della Neve – Località Camposasco - Comune di San Colombano Certenoli (Ge) –  2002. 

129 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale  dell’intonaco e  stratigrafia dei  pigmenti  del 

soffitto scala di Villa Regina Margherita – Via Virgilio 3 - Comune di Bordighera (Im) – 2002. 

130 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci dell’edificio di 

Via Cavallotti 4 – Comune di Genova (Ge) - 2002. 

131 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale dell’intonaco del campanile della Chiesa    di 

N.S.Assunta in Finale Ligure Pia - Comune di Finale Ligure (Sv) –  2002. 

132 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del  prospetto  su  Vico Rosario 

del Palazzo di Via San Luca 11 – Comune di Genova (Ge) -  2002. 

133 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci degli edifici 

Caffa, Metelino e Tabarca – Comune di Genova (Ge) -  2003. 

134 Analisi dei pigmenti dei dipinti murari presenti nell’atrio del palazzo di Piazza  della Vittoria 

15 - Comune di Genova (Ge) - 2003. 

135 Analisi dei pigmenti della Chiesa di San Pietro in Stibiveri - Comune di Borzonasca   (Ge) 

- 2003. 

136 Analisi stratigrafica dei pigmenti del palazzo al civico 33 di Corso Firenze - Comune di 

Genova (Ge) - 2003. 

137 Analisi mineralogico-petrografica degli intonaci ed analisi dei pigmenti del campanile  della 

Con cattedrale di San Pietro in Noli - Comune di Noli (Sv) –  2003. 

138 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dei prospetti interni del Palazzo 

Lomellino Podestà di Via Garibaldi 7 - Comune di Genova (Ge) –  2003. 

139 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale dell’intonaco e dei prodotti di degrado del 

cornicione del palazzo di Corso Mentana 2 – Comune di Genova (Ge) –  2003. 

140 Analisi mineralogico-petrografica degli intonaci esterni della sacrestia, della canonica e  del 

campanile del Santuario Parrocchia di Santa Maria in Apparizione - Comune di Genova (Ge) – 

2003. 

141 Analisi dei pigmenti dei prospetti interni del Palazzo Lomellino Podestà di Via Garibaldi   7 

- Comune di Genova (Ge) – 2003. 

142 Analisi mineralogico-petrografica degli intonaci  esterni dell’edificio di Corso Matteotti  54 

– Comune di Santa Margherita Ligure (Ge) – 2003. 

143 Analisi mineralogico-petrografica di alcuni intonaci interni di un appartamento di Via Pia  1 

– Comune di Savona (Sv) – 2003. 

144 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dei prospetti del palazzo di 

Salita di Santa Maria della Sanità 62 - Comune di Genova (Ge) –  2003. 



 

 

 

 

145 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del prospetto su Vico 

Pellicceria del Palazzo di Via San Luca 11 – Comune di Genova (Ge) -  2003. 

146 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del Palazzo di  Via Giustiniani 

24 – Comune di Genova (Ge) - 2003. 

147 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dei prospetti di casa rurale    in 

Località Pian delle Monache - Comune di Genova (Ge) –  2003. 

148 Analisi mineralogico-petrografica degli intonaci esterni di Villa San Giacomo – Comune  di 

Santa Margherita Ligure (Ge) – 2003. 

149 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale del materiale della pavimentazione del 

terrazzo del condominio in Via del Sarto 13 - Comune di Genova (Ge) –  2003. 

150 Analisi mineralogico-petrografica degli intonaci e dei materiali lapidei costituenti i 

rivestimenti esterni del Palazzo della Banca d’Italia a La Spezia – Comune di La Spezia (Sp) 

– 2003. 

151 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte della Chiesa di Santa Fede - 

Comune di Genova (Ge) – 2003. 

152 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del prospetto ovest del Palazzo 

Brignole Durazzo – Piazza della Meridiana 2 - Comune di Genova (Ge) –  2003. 

153 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale  degli  intonaci del  campanile della Chiesa 

di Santa Maria Assunta – Loc. Pratosopralacroce - Comune di Borzonasca (Ge) –  2003. 

154 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del Santuario di Santa  Croce 

- Comune di Imperia (Im) – 2003. 

155 Indagini diagnostiche per il restauro ed adeguamento funzionale di Villa Quartana - Comune 

di Genova (Ge) – 2003. 

156 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa di Santa Marta    e 

dell’Oratorio di San Giovanni - Comune di Montanaro (To) –  2003. 

157 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Palazzo Grillo - Comune  di 

Genova (Ge) – 2003. 

158 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni del Palazzo di Via Ponte 

Reale 1 - Comune di Genova (Ge) – 2003. 

159 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte del Castello di Moneta – Loc. 

Moneta – Comune di Carrara (Ms) – 2003. 

160 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Piazza De Marini 1 - 

Comune di Genova (Ge) – 2003. 

161 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Via Sottoripa 3 - Comune di 

Genova (Ge) – 2003. 

162 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Via Sottoripa 7 - Comune di 

Genova (Ge) – 2003. 

163 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Vico San Raffaele 2-4 - 

Comune di Genova (Ge) – 2003. 

164 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Vico Giannini  2  -  Comune 

di Genova (Ge) – 2003. 

165 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Piazza San Marcellino 6 - 

Comune di Genova (Ge) – 2003. 

166 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Palazzo Brancaleone  Grillo 

- Vico Mele 6 - Comune di Genova (Ge) – 2003. 



 

 

 

 

167 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Palazzo Lercari - Via Orefici 

2 - Comune di Genova (Ge) – 2003. 

168 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Palazzo Cattaneo della Volta 

– Piazza Cattaneo 26 - Comune di Genova (Ge) –  2003. 

169 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Palazzo Gentile - Piazza   di 

Pellicceria 2 - Comune di Genova (Ge) – 2003. 

170 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del  Santuario  della  Madonna 

del Prà – Località Feglino - Comune di Imperia (Im) –  2003. 

171 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Via San Giorgio 2 - Comune 

di Genova (Ge) – 2003. 

172 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci delle balaustre e delle  colonne 

del Chiosco della Musica - Comune di Rapallo (Ge) –  2003. 

173 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa di Santa Maria  di 

Sturla - Comune di Carasco (Ge) – 2003. 

174 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci, analisi dei  pigmenti  e  rilievo 

dell’umidità dell’Oratorio di San Filippo in Via Lomellini – Comune di Genova (Ge) – 2003. 

175 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte degli scavi archeologici presso 

Palazzo Tursi – Comune di Genova (Ge) – 2003. 

176 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte del muro di contenimento a monte 

del condominio in Via Durazzo 7 – Comune di Genova (Ge) –  2003. 

177 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Palazzo della Meridiana – 

Prospetto su Salita San Francesco – Comune di Genova (Ge) –  2003. 

178 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte dello scavo archeologico di Santa 

Maria delle Grazie la Nuova – Comune di Genova (Ge) –  2003. 

179 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dell’edificio demaniale di 

Varazze in uso alla Capitaneria di Porto – Comune di Varazze (Sv) –  2003. 

180 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Palazzo di Jacopo Spinola 

di San Luca in Via Posta Vecchia 16 – Comune di Genova (Ge) –  2003. 

181 Analisi sui materiali e sui prodotti di degrado nell’ambito dei lavori di  restauro della cupola 

e dei transetti della Chiesa della SS. Annunziata del Vastato – Comune di Genova  (Ge) 

– 2003. 

182 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci  del  prospetto  su  Via Gramsci 

del palazzo di Via del Campo 10 – Comune di Genova (Ge) –  2003. 

183 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del palazzo di Via San Siro   2 

– Comune di Genova (Ge) – 2003. 

184 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale dei materiali ed analisi dei pigmenti sugli 

intonaci esterni di Villa Bianca – Comprensorio di Villa Bombrini - Via Santa Chiara 10 – 

Comune di Chiavari (Ge) – 2004. 

185 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Via Gramsci 1 – Comune di 

Genova (Ge) – 2004. 

186 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del Museo  Mazziniano in  Via 

Lomellini – Comune di Genova (Ge) – 2004. 

187 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Piazza Vigne 3 – Comune 

di Genova (Ge) – 2004. 



 

 

 

 

188 Analisi  mineralogico-petrografica e tessiturale degli  intonaci della volta  della Chiesa   di 

N.S. Assunta a Finalpia – Comune di Finale L. (Sv) –  2004. 

189 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci ed analisi dei pigmenti del 

prospetto su Via Lomellini del palazzo di Salita dell’Oro 2 – Comune di Genova (Ge) – 2004. 

190 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci ed analisi dei pigmenti della 

facciata della Con cattedrale di San Pietro in Noli – Comune di Noli (Sv) –  2004. 

191 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci ed analisi dei pigmenti di 

Palazzo Riviera – Largo Nuvolosi 1 – Comune di Sanremo (Im) –  2004. 

192 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del palazzo di Piazza San Luca 

1 – Comune di Genova (Ge) – 2004. 

193 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci ed analisi dei pigmenti del 

palazzo di Piazza Raibetta 2 – Comune di Genova (Ge) –  2004. 

194 Analisi dei materiali nell’ambito dei lavori di conservazione e restauro della Chiesa Fortezza 

di San Pietro – Comune di Cipressa (Im) –  2004. 

195 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa di  San  Bernardo 

– Località Celesia – Comune di San Colombano Certenoli (Ge) –  2004. 

196 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del palazzo di Piazza Andorlini 

– Comune di Genova (Ge) – 2004. 

197 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa  di  San  Maurizio 

Martire – Località Baranzuolo – Comune di San Colombano Certenoli (Ge) – 2004. 198 Analisi 

mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa di Nostra  Signora della Neve 

– Località Borgonovo – Comune di Mezzanego (Ge) –  2004. 

199 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa di San Bartolomeo 

– Comune di Borzonasca (Ge) – 2004. 

200 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della  Chiesa  di  Santo Stefano 

– Comune di Lavagna (Ge) – 2004. 

201 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa di Santa Maria 

Assunta – Comune di Pieve di Teco (Im) – 2004. 

202 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del Santuario di N. S. di Loreto 

– Comune di Genova (Ge) – 2004. 

203 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci di un rustico a 

Vezzi Portio – Comune di Vezzi Portio (Sv) – 2004. 

204 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del Prospetto  su  Vico  Chiuso 

Rana dell’edificio di Via Cairoli 8 – Comune di Genova (Ge) –  2004. 

205 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dell’edificio di Via Pia 30 – 

Comune di Savona (Sv) – 2004. 

206 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dell’Oratorio di Santa Caterina 

– Comune di Imperia (Im) – 2004. 

207 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale dell’intonaco dell’affresco della facciata 

dell’edificio di Via Pia 25 – Comune di Savona (Sv) – 2004. 

208 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa  di  San  Giacomo 

Apostolo – Località Loto – Comune di Sestri Levante (Ge) –  2004. 

209 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa    di San Quirico 

– Località Assareto – Comune di Rapallo (Ge) – 2004. 

210 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte del tetto dell’Albergo  dei  Poveri 

– Comune di Genova (Ge) – 2004. 



 

 

 

 

211 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dell’edificio di Via 

Montegalletto 1 – Comune di Genova (Ge) – 2004. 

212 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del ninfeo del Palazzo 

Lomellino Podestà in Via Garibaldi 7 – Comune di Genova (Ge) –  2004. 

213 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci interni della Chiesa di San 

Filippo Neri – Località Montefreddo – Comune di Mallare (Sv) –  2005. 

214 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni dell’Orarorio  dei Santi 

Bernardo e Bonaventura – Località Montefreddo – Comune di Mallare (Sv) –  2005. 

215 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni di Cascina Pizzorna 

– Via Gavi 6 – Comune di Novi L. (Al) – 2005. 

216 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni dell’edificio di Via 

Ravecca 8 – Comune di Genova (Ge) – 2005. 

217 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni dell’edificio di Via 

Granello 3 – Comune di Genova (Ge) – 2005. 

218 Analisi stratigrafica e dei materiali degli intonaci interni nell’ambito del restauro di un locale 

al piano terra del Palazzo Comunale di Noli – Comune di Noli (Sv) –  2005. 

219 Analisi stratigrafica e dei materiali degli intonaci esterni dell’edificio Calata Darsena – 

Comune di Genova (Ge) – 2005. 

220 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di alcuni edifici del centro 

storico della Frazione di San Michele – Comune di Giustenice (Sv) –  2005. 

221 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale dell’intonaco ed analisi dei pigmenti della 

Chiesa di Sant’Ambrogio – Comune di Varazze (Sv) –  2005. 

222 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni  dell’edificio  di  Piazza 

Inferiore del Roso 4 – Comune di Genova (Ge) –  2005. 

223 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni dell’edificio di Via  Prè 

24 – Comune di Genova (Ge) – 2005. 

224 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni dell’edificio di Salita 

Prione 13-15 – Comune di Camogli (Ge) – 2005. 

225 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci e stratigrafica dei pigmenti   in 

alcuni locali di Villa Cattaneo dell’Olmo – Comune di Genova (Ge) –  2005. 

226 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte del castello di Valcasotto – 

Comune di Garessio (Cn) – 2005. 

227 Analisi stratigrafica delle finiture dell’edicola della Madonna della Misericordia in Piazza 

della Maddalena – Comune di Savona (Sv) – 2005. 

228 Analisi sui materiali nell’ambito del progetto colore della Frazione  Castello  di Madrignano 

– Comune di Calice al Cornoviglio (Sp) –  2005. 

229 Analisi sui materiali nell’ambito del progetto colore del centro storico di La Spezia – 

Comune di La Spezia (Sp) – 2005. 

230 Analisi sui materiali nell’ambito del progetto colore del centro storico di Perinaldo – 

Comune di Perinaldo (Im) – 2005. 

231 Analisi sui materiali nell’ambito del progetto colore del centro storico di Riva Ligure – 

Comune di Riva Ligure (Im) – 2005. 

232 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del Condominio Amoretti in 

Via Cascione 126 – Comune di Imperia (Im) – 2005. 

233 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte degli scavi archeologici presso  il 

bacino di carenaggio – Comune di Genova (Ge) – 2005. 



 

 

 

 

234 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte degli scavi archeologici presso 

Via al Ponte Reale – Comune di Genova (Ge) – 2005. 

235 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Pieve di San Pietro – 

Comune di Volpedo (Al) – 2005. 

236 Analisi dei materiali della sede della C.C.I.A.A. di Livorno – Comune di Livorno (Li) – 

2005. 

237 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni del civ. 128 di Via  P. 

N. Daste – Comune di Genova (Ge) – 2005. 

238 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni di Via Garibaldi 3 – 

Comune di Genova (Ge) – 2005. 

239 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni del civ. 21 di Via Soleri 

– Comune di Taggia (Im) – 2005. 

240 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni del civ. 3 di Via Bigliati 

– Comune di Genova (Ge) – 2005. 

241 Analisi  mineralogico-petrografica e tessiturale degli  intonaci del campanile della chiesa  di 

Vetrerie – Comune di Mignanego (Ge) – 2005. 

242 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni di  Palazzo  Strafforello 

in Via Botta – Comune di Imperia (Im) –  2005. 

243 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni del civ. 59 di Via 

Rivarola – Comune di Chiavari (Ge) – 2005. 

244 Analisi sui materiali nell’ambito del progetto colore del centro storico di Piccarello – 

Comune di Sant’Olcese (Ge) – 2006. 

245 Analisi sui materiali della Chiesa di Santa Maria del Bossero in Leca di  Albenga  – Comune 

di Albenga (Sv) – 2006. 

246 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa di San Biagio – 

Località Chiesanuova – Comune di Ne’ (Ge) – 2006. 

247 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa di San   Lorenzo 

– Località Campore – Comune di Maissana (Sp) – 2006. 

248 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa di San Nicola – 

Località Paggi – Comune di Carasco (Ge) – 2006. 

249 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa di San   Lorenzo 

– Località Arzeno – Comune di Ne’ (Ge) – 2006. 

250 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dell’Oratorio  di  Santa  Chiara 

– Comune di Bogliasco (Ge) – 2006. 

251 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte degli scavi archeologici presso 

Piazza Brignole – Comune di Genova (Ge) – 2006. 

252 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Cappella di Sant’Antonio 

Abate – Località Croce di Orero – Comune di Orero (Ge) –  2006. 

253 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dell’ex Monastero Olivetano 

di Santa Maria delle Grazie – Comune di Portovenere (Sp) –  2006. 

254 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Villa Pallavicini  –  Comune 

di Genova (Ge) – 2010. 

255 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte delle sistemazioni esterne di Villa 

Canali-Gaslini – Comune di Genova (Ge) – 2010. 

256 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni di Villa Picchetta – 

Comune di Cameri (No) – 2010. 



 

 

 

 

257 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni dell’Oratorio di S. 

Antonio Abate – Comune di Pieve Ligure (Ge) – 2010. 

258 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni di Villa Negrone – 

Comune di Genova (Ge) – 2010. 

259 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale  delle malte e degli intonaci del Santuario  di 

Nostra Signora dell’Acquasanta – Comune di Genova (Ge) –  2010. 

260 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni ed analisi dei  pigmenti 

del campanile della Chiesa di Sant’Ignazio a Tosse – Comune di Noli (Sv) –  2010. 

261 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte provenienti dagli scavi della 

metropolitana alla Stazione Brignole – Comune di Genova (Ge) –  2010. 

262 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci del Convento   di 

San Francesco – Comune di Cairo Montenotte (Sv) –  2011. 

263 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di alcune malte dell’area archeologica di 

Pompei (Na) – 2011. 

264 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni dell’edificio di Via 

Garibaldi 5 – Comune di Ventimiglia (Im) – 2011. 

265 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte del Castello dei Doria –  Comune 

di Dolceacqua (Im) – 2011. 

266 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del Pronao della Cattedrale  di 

Santa Maria – Comune di Alghero (Ss) – 2011. 

267 Analisi mineralogico-petrografica dei materiali dell’Acquedotto Claudio a Roma – 2011. 

268 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci e  dei  prodotti consolidanti del 

Santuario di Nostra Signora dell’Acquasanta – Comune di Genova (Ge) –  2012. 

269 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte provenienti dagli scavi presso   la 

Stazione Brignole – Comune di Genova (Ge) – 2012. 

270 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte provenienti dagli scavi di Via 

degli Orefici – Comune di Genova (Ge) – 2012. 

271Analisi  mineralogico-petrografica  e  tessiturale  delle  malte  provenienti  dagli  scavi di 

Piazza Caricamento – Comune di Genova (Ge) –  2012. 

272 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del  Palazzo  di  Vico Superiore 

del Ferro – Comune di Genova (Ge) – 2012. 

273 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Villa Gervasoni in Via 

Romana della Castagna – Comune di Genova (Ge) –  2012. 

274 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale dei materiali della cinta muraria del  Castello 

– Comune di Borghetto Santo Spirito (Sv) – 2012. 

275 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del Campanile della Chiesa  di 

Santa Caterina di Begato – Comune di Genova (Ge) –  2013. 

276 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del Palazzo  “Della Chiesa”  in 

Piazza Giacomo della Chiesa – Comune di Genova (Ge) –  2013. 

277 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della facciata della Basilica  di 

San Giovanni Battista – Comune di Finale L. (Sv) –  2013. 

278 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte del Castello – Comune di 

Bardineto (Sv) – 2013. 

279 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del  prospetto  principale  delle 

Fonderie di Multedo – Comune di Genova (Ge) –  2014. 



 

 

 

 

280 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte della muratura di Vico del 

Fornaro 16r – Comune di Genova (Ge) – 2014. 

281 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte delle mura in Salita al   Castello 

– Comune di Chiavari (Ge) – 2014. 

282 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni del campanile del 

Santuario di San Michele e del Santissimo Crocifisso – Comune di Recco (Ge) –  2014. 

283 Analisi stratigrafica degli intonaci esterni dell'edificio di Via Corsi 1  (Palazzo  Viglienzoni) 

- Comune di Savona (Sv) - 2014. 

284 Analisi sui materiali nell'ambito del progetto di restauro della Chiesa Russa Ortodossa di 

Cristo Salvatore - Comune di Sanremo (Im) - 2014. 

285 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci della Torre 

Ghibellina in Piazza Salineri 2 – Comune di Savona (Sv) –  2014. 

286 Analisi dei pigmenti della Chiesa di Santa Maria Assunta in Corignano - Comune di Genova 

(Ge) - 2014. 

287 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte della Cappella della Madonna dei 

Campi – Comune di Borgio Verezzi (Sv) – 2014. 

288 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del prospetto  principale  di Via 

Martiri della Liberazione 160 – Comune di Chiavari (Ge) –  2015. 

289 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del  prospetto  principale  della 

Chiesa di Santa Maria Assunta - Loc. Serra – Comune di Serra Riccò (Ge) –  2015. 

290 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa di San Bartolomeo 

- Loc. Livellato – Comune di Ceranesi (Ge) –  2015. 

291 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della casa di Sandro Pertini 

– Comune di Stella (Sv) – 2015. 

292 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa di San Lorenzo in 

Orco – Comune di Orco Feglino (Sv) – 2015. 

293 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci  dell'ex  convento 

di San Francesco – Comune di Albenga (Sv) –  2015. 

294 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci di Villa Alizzeri in Via 

Brunenghi – Comune di Finale Ligure (Sv) – 2015. 

295 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci del Castelletto 

Genovese – Comune di Portovenere (Sp) – 2015. 

296 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della volta della Chiesa di 

Sant'Ermete – Comune di Vado (Sv) – 2015. 

297 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del  Santuario  della  Madonna 

di Montespineto – Comune di Stazzano (Al) –  2015. 

298 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni di Villa Beatrice in 

Corso Garibaldi 39 – Comune di Recco (Ge) – 2015. 

299 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci interni della Chiesa di N.S.  del 

Rimedio – Comune di Genova (Ge) – 2015. 

300 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci dell'ex Ospedale 

Psichiatrico a Quarto – Comune di Genova (Ge) – 2015. 

301 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni del lanternino della 

cupola della Cattedrale dell'Assunta – Comune di Savona (Sv) –  2015. 

302 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della facciata della Chiesa di 

San Michele – Comune di Isola del cantone (Ge) –  2015. 



 

 

 

 

303 Analisi dei pigmenti degli elementi lignei di Palazzo Grillo in Piazza delle Vigne  - Comune 

di Genova (Ge) - 2016. 

304 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte provenienti  dal  cantiere  in zona 

Rio Cardellino e loro datazione – Comune di Alassio (Sv) -  2016. 

305 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci del campanile di nord-ovest 

della Basilica di Santa Maria Assunta in Carignano a Genova (Ge) -  2016. 

306Analisi mineralogico-petrografica degli intonaci della Curia Vescovile di Albenga (Sv) - 

2018. 

307 Analisi mineralogico-petrografica degli intonaci del chiosco pompeiano nel parco di Villa 

Rocca a Chiavari (Ge) - 2018. 

308 Analisi materiali relativi alla stazione superiore di Granarolo a Genova (Ge) -  2018. 

309 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di  malte ed intonaci del cimitero vecchio  di 

Noli (Sv) - 2018. 

310 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di alcuni intonaci esterni di Villa Robilant  in 

Via Avenaggi a Rapallo (Ge) - 2018. 

311Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di alcune malte dell'Abbazia di San  Giuliano 

in Corso Italia a Genova (Ge) - 2019. 

312 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci, analisi sui pigmenti e sulle 

efflorescenze saline presenti sui prospetti esterni del Palazzo della Fortezza (Villa Grimaldi) a 

Sampierdarena - Comune di Genova (Ge) - 2019. 

313 Analisi mineralogico-petrografica degli intonaci di Palazzo Ferrari della Senatora - Piazza 

Parasio 25 - Comune di Imperia (Im) - 2019. 

314 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale dei materiali della Chiesa della SS 

Concezione a Cavi – Comune di Lavagna (Ge) - 2019. 

315 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci della Chiesa di San Silvestro 

Papa – Comune di Ortonovo (Sv) - 2019. 

316 Analisi mineralogico-petrografica degli intonaci della Chiesa di San Giovanni Battista - 

Vado Ligure (Sv) - 2019. 

317 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di alcuni intonaci esterni del Palazzo del 

Principe – Genova (Ge) - 2019. 

318 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale di alcuni intonaci di Villa Tiscornia - Via 

Aurelia 23 - Comune di Noli (Sv) - 2020. 

319 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e mensiocronologica  dei mattoni 

del ponte sul Rio Staffora in Via Romana Occidentale - Sestri Levante (Ge)  -2020. 

320 Analisi mineralogico-petrografica degli intonaci interni della Chiesa della Nativita'  di Maria 

Santissima - Bogliasco (Ge) - 2020. 

321 Analisi mineralogico-petrografica degli intonaci del palazzo di Via Rivarola 27 - Chiavari 

(Ge) - 2020. 

322 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e mensiocronologica  dei mattoni 

della Chiesa di S. Margherita e Bernardo - Diano Arentino (Im) -  2020. 

323 Analisi stratigrafica e mineralogico-petrografica degli intonaci e dei pigmenti  dei  prospetti 

su Via E. Rossi e Via G. Garibaldi dell'edificio di Via Garibaldi 46 - Finale Ligure (Sv) - 2020. 

324 Analisi mineralogico-petrografica degli intonaci del palazzo di Piazza San Francesco a 

Verezzi  - Borgio-Verezzi (Sv) - 2020. 



 

 

 

 

325 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni di Palazzo Cattaneo  in 

Piazza Grillo Cattaneo - Genova (Ge) - 2021. 

326 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni di Villa Fieschi a  Riva 

Trigoso - Sestri Levante (Ge) - 2021. 

327 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni del Santuario di San 

Francesco d Paola - Genova (Ge) - 2021. 

328 Analisi mineralogico-petrografica e tessiturale degli intonaci esterni del palazzo di Corso 

Magenta 27 - Genova (Ge) - 2021. 

 
 

In fede 
 

 

 

 

 

 

Genova, 09 luglio 2021 

 
 

Dott. Geol. Roberto Ricci 


